TECHNICKY LIST SA ’\’A

Resilnjekt E1 LV

Nizkoviskozni, dvouslozkova epoxidova pryskyfice pro injektovani
suchych a vlhkych povrchu stavebnich konstrukci

Popis

Vyhody

Typické
aplikace

Prizkum

Priprava
podkladu

Michani

Resilnjekt E1 LV je nizkoviskozni epoxidova injektazni pryskyfice specialné
navrzena pro injektovani suchych nebo vlhkych trhlin od 0,1 mm
v mineralnich podkladech. Trhliny jsou trvale utésnény a pryskyfice dokonale
pfilne k podkladim. Resilnjekt E1 LV je vhodna pro injektaze trhlin v betonu,
cihlach, kameni atd.

diky nizké viskozité pronika i do velmi jemnych kapilar

velmi dobra pfilnavost k podkladu (pfesahuje soudrznost betonu)
dlouha Zivotnost

vynikajici stabilita

vysoka chemicka odolnost proti zasadam, nékterym kyselinam, olejim a
tukim a ropnym derivatim

e bez obsahu organickych rozpoustédel (VOC)

o nizkotlaké injektdaZze pro slepeni trhlin a mikrotrhlin v suchych
betonovych konstrukcich

e lepeni a kotveni

e utésnfiovani pérl betonu s nizkou hustotou

Pfed zaCatkem injektaznich praci je potfeba posoudit stav stavebniho dila,
zejména rozsah trhlin, jejich hloubku, velikost a jejich stav. Poté je potfeba
vypracovat plan injektaze.

Uspé&sna aplikace zavisi na peclivé pripravé podkladu. Trhlina, ktera bude
oSetfena, musi byt sucha nebo vlhka, bez mastnoty, oleje, prachu a jinych
neCistot. Trhlina nesmi byt mokra. Jakykoli volny material musi byt
odstranén (nejlépe vyfoukanim) jesté pifedtim, nez je povrch trhliny utésnén.
Vzdalenost mezi injektaznimi pakry by méla byt vétSi nez odhadnuta
hloubka trhliny - standardné 1,5 krat).

Slozku B (tvrdidlo) nalijte beze zbytku ke sloZzce A (pryskyfici) a michejte
pomalobé&Znou vrtackou s pfidanymi lopatkami po dobu 3 — 5 minut, az je
smés homogenni a stejnobarevna. Dbejte na dikladné promichani zejména
u stén a dna nadoby. Pfi michani je tfeba v co mozna nejvyssi mife omezit
vmichavani vzduchu do hmoty.

K pfipravé smési pouzijte nejlépe veSkeré mnozstvi slozky A a B. Pokud je
treba pfipravit mensi mnozstvi smési, dusledné dodrzujte predepsany
hmotnostni nebo objemovy misici pomér uvedeny v Casti Technické
informace. Dil&i mnozstvi pfipravujte vzdy v suché a Cisté nadobé.

Teplota obou slozek by méla byt v rozmezi 10-25 °C. Nikdy nepfipravujte
natuzenou smés, pokud teplota sloZzek pfesahne 30 °C! Hrozi rychly a
bouflivy prabéh vytvrzovaci reakce spojeny s velkym vyvinem tepla.

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opiraji o nase nejlepsi znalosti, podlozené vysledky laboratornich
testl a praktickymi zkuSenostmi. Nicméné, vzhledem k tomu, Ze vyrobek je €asto pouzivan mimo ramec naSi
kontroly, nemuGzeme rucit za nic jiného nez za kvalitu vyrobku jako takového. Neru¢ime za chyby vzniklé Spatnou
aplikaci, pouzitim po dobé skladovatelnosti nebo Spatnym skladovanim.
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Aplikace

Technické
informace

Baleni

Vzhled

Cisténi a
udrzba

Skladovani

Natuzenou smés preneste do vhodného aplikaéniho pfistroje. Smés se

s v

nebo dokud nevznikne prebytek. Poté se odpoji hadice. Injektazni proces se
opakuje, dokud neni cela trhlina vyplnéna.

Hustota, slozka A 1,13 - 1,15 g/cm? pfi 23 °C
Hustota, slozka B 0,86 — 0,88 g/cm? pfi 23 °C
Pomér tuzeni, slozka A : slozka B, hmotnostni dily 100 : 22

Pomér tuzeni, sloZka A : slozka B, objemové dily 100: 29

Pevnost v tlaku min. 85 MPa

Pevnost v tahu min. 40 MPa

Pevnost v ohybu min. 35 MPa

Protazeni do pfetrzeni max. 3,3 %
Injektovatelnost sucha/ mokra trhlina od 0,1 mm / od 0,2mm
Viskozita 100 — 150 mPa.s pfi 23 °C
Doba zpracovatelnosti 20 - 30 minut pfi 20 °C
Linearni smrsténi po vytvrzeni max. 0,5 %

Pro zjisténi vhodnosti pouziti a zplsobu aplikace kontaktujte nase technické oddéleni.

1 | baleni
3 | baleni
Resilnjekt E1 LV, sloZzka A je slabé& naZloutld Cira kapalina. Slozka B je
bezbarva az slabé nazloutlda ¢&ira kapalina s typickym zapachem po

aminech.

Michaci a aplika€ni nastroje musi byt ihned omyty acetonem nebo Fedidlem
pro epoxidové natérové hmoty S 6300. Zatvrdlou pryskyfici odstranite
pouze mechanicky.

Injektazni pryskyfice Resilnjekt E1 LV by méla byt skladovana v originalnich
uzavienych obalech v suchych, uzavienych a vytapénych skladech pfi
teplotach 5 — 25 °C.

Zarucni doba pfi dodrzeni skladovacich podminek je 12 mésicu.

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opiraji o nase nejlepsi znalosti, podlozené vysledky laboratornich
testl a praktickymi zkuSenostmi. Nicméné, vzhledem k tomu, Ze vyrobek je €asto pouzivan mimo ramec naSi
kontroly, nemuGzeme rucit za nic jiného nez za kvalitu vyrobku jako takového. Neru¢ime za chyby vzniklé Spatnou
aplikaci, pouzitim po dobé skladovatelnosti nebo Spatnym skladovanim.
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Ochrana
zdravi

Kontakt

Vyrobek je na epoxidové a aminové bazi, mize tedy zapfi€init podrazdéni
pokozky a sliznic, které musi byt béhem pouziti chranény.

Slozka B (tvrdidlo) je klasifikovana jako zirava a nebezpeCna pro zivotni
prostiedi. Vzdy pouzivejte ochranny odév a obuv, ochranné rukavice a
obliCejovy Stit.

Vyvarujte se vdechovani par. Na uzavieném pracovisti je nutno zajistit
ucinné vétrani.

Zasazené oCi Ci pokozku ihned vyplachnéte proudem Ccisté vody. P¥i
nahodném poziti vyplachnéte usta a vypijte asi pul litru disté vody.
Nevyvolavejte zvraceni. Pfi zasazeni oCi a nahodném poziti okamzité
vyhledejte I1ékare.

Pro vice informaci ¢téte bezpecnostni list vyrobku.

Sanax Group S.r.o.
Oldfichovska 194/16 , 405 02 Dé&c¢in
WWww.sanax.cz
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