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Sanaxni omitka

Vyleh€ena sanacni malta pro vnitfni i venkovni pouziti

Popis

Vyhody

Typické
aplikace

Aplikace

Suché& maltova smés, ktera odpovidda CSN EN 998-1 Specifikace malt pro
zdivo, Cast 1: Malty pro vnitini a vngjsi omitky, kategorie CS II.

Vytvafi vysoce porézni omitku, ktera se dobfe nanaSi. Ma vybornou
pfilnavost i na velmi hladké povrchy, jako je napfiklad beton, a proto ji lze
aplikovat - omitat dle potfeby i ve vétSich tloustkach az do 50 mm v jedné
vrstvé. Sanaxni omitka vytvafi vysoce prodysnou vrstvu. Na rozdil od jinych
pouzivanych vyrobk( neuzavira vlhkost ve zdivu, nybrz naopak ji odvadi ven
ve formé vodnich par. Zdivo tak mlze vysychat, pfi€emz povrch omitky
zUstava suchy.

Vyrobek je slozen ze dvou slozek: Slozka A je maltova smés slozena
z hydraulického a anorganického pojiva (25 kg pytel) a tekuta slozky B v
plastové lahvicce o objemu 25 ml.

e prodysSna

® vysoce porézni

e dodatecné tepelné izolacni viastnosti
e difuzné oteviena

e siranovzdorna

e vnitfni a vnéjSi omitka na stavebni konstrukce poSkozené zvySenou
vlhkosti

o sklepy, vihké a prosolené zdivo, zdivo pod urovni terénu

Podklad musi byt zbaveny veSkerych nedistot, tj. prachu, nesoudrznych
¢astic zdiva, solnych vykvétd a nesmi byt zmrzly. Spary mezi stavebnimi dilci
by mély byt proskrabany nejméné do hloubky 10 mm. Pfed nanesenim
jadrové Sanaxni omitky je vhodné podklad opatfit prostfikem.

Nejprve se odstrani stara omitka s pfesahem 1,5 nasobku tloustky zdiva na
nejvyssi viditelnou mez pusobeni vihkosti. Po ocisténi a proskrabani spar
zdiva se pfed nanasSenim prvni vrstvy u cihelného zdiva povrch navlhéi, u
kamenného zdiva nikoliv. Pro zajisténi spravné funkce sanacni omitky musi
byt vrstva nad urovni terénu (prostfik, hrubé jadro a Stukova vrstva)
o nejmensi tloustce souvrstvi 2,5 az 3 cm.

Michani

K rozdélani omitky se pouzije bud bézna pitna voda, nebo voda vyhovujici
CSN 73 2028 (EN 1008).

Sanaxni omitka po rozmichani v uréeném poméru svodou a tekutou
slozkou B vytvofi smés urCenou pro sanaci vlhkého zdiva ve vnitfnim a
vnéjSim prostredi, a to jako prostfik a jadrova omitka. Omitka je vhodna

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opiraji o naSe nejlepSi znalosti, podloZzené vysledky laboratornich
testl a praktickymi zkuSenostmi. Nicméné, vzhledem k tomu, Ze vyrobek je ¢asto pouzivan mimo ramec nasi
kontroly, nem(zeme rugit za nic jiného nez za kvalitu vyrobku jako takového. Neru¢ime za chyby vzniklé Spatnou
aplikaci, pouzitim po dobé skladovatelnosti nebo Spatnym skladovanim.
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Sanaxni omitka

Vyleh€ena sanacni malta pro vnitfni i venkovni pouziti

Dulezité
upozornéni

Technické
informace

pouze pro ruéni zpracovani. Do kontinualni michacky nalijeme potfebné
mnozstvi vody a pfilijeme pfislusnou davku slozky B (plastova lahvicka
25 ml). Potom nasypeme do michacky odpovidajici mnozstvi suché smési a
tuto smés michame predepsanou dobu, aby byl zajistén vznik potfebného
mnozstvi vzduchovych poéru.

Michaci a aplikaéni nastroje musi byt ihned omyty Cistou vodou. Zatvrdly
material odstranite mechanicky.

Aplikaéni postup

a) Pripravené zdivo nesouvisle prohodime fidkou Sanaxni omitkou tak, aby
byly pokryty zhruba 2/3 plochy zdi. Provedeme prostfik, tzv. Spric, jimz budou
prosvitat zbytky puvodniho zdiva. K docileni fidSi konzistence je mozné maltu
dofedit podle potifeby vodou.

b) Po zatuhnuti, nejlépe druhy den, nahodime i ve vice vrstvach jadrovou
Sanaxni omitku v potifebné tloustce. Nakonec nahrubo stahneme lati.

¢) Po zavadnuti jadra nanasime Stukovou vrstvu - pro tento ucel pouzijeme
vyrobek SanaBond Stuk. Stukovou vrstvu hladime polystyrénovym hladitkem
a vilhéime vodou. Povrch Stukové vrstvy nesmi byt naprosto hladky
(zgletovany), nebot by doSlo k uzavfeni poru.

Sanaxni omitka se nesmi uzavfit jakymkoli neprodySnym materialem
(keramické obklady, polystyrén, tapety aj., nebo nevhodnym natérem, &imz
by doslo k uzavreni poru).

Do smési neni dovoleno pfidavat mrazuvzdorné pfimési ani urychlovace
tuhnuti, stejné tak zadna dalSi plniva, pojiva a pfisady. Sanaxni omitka nesmi
pfijit do kontaktu se sadrou, s vapnem a podobnymi vyrobky. Pfi teplotach
vzduchu nebo podkladu pod +5 °C a pfi oCekavanych mrazech sanacni
omitku neaplikujte! Pro zajisténi spravné funkce sanaéniho systému musi byt
vrstva prostfiku a jadrové omitky vZzdy namichana s pfidavkem slozky B.

Do systému neni dovoleno pouzivat jiné sanacni malty!

Vlastnost Prostrik Jadro
Zrnitost smeési 0-2,5mm
Orientacni spotfeba vody v litrech 26-32 23-32

na 1 pytel smési

Mnozstvi slozky B na 1 pytel smési

1 lahvi¢ka (25 ml)

Doba michani v minutach

Vyrobkova skupina

Sanacdni omitka (R) dle EN 998-1

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opiraji o naSe nejlepSi znalosti, podloZzené vysledky laboratornich
testl a praktickymi zkuSenostmi. Nicméné, vzhledem k tomu, Ze vyrobek je ¢asto pouzivan mimo ramec nasi
kontroly, nem(zeme rugit za nic jiného nez za kvalitu vyrobku jako takového. Neru¢ime za chyby vzniklé Spatnou
aplikaci, pouzitim po dobé skladovatelnosti nebo Spatnym skladovanim.
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Sanaxni omitka

VylehCena sanacni malta pro

SANA

vnitfni i venkovni pouziti

Technické
informace

Doporuéeni

Spotieba

Objemova hmotnost v suchém
stavu

1370 - 1380 kg/m?

Pevnost v tlaku

Kategorie CS lI

PFidrznost, zpusob odtrzeni

20,30 N/'mm? FP: B

Kapilarni absorpce vody

= 0,3 kg/m? po 24 hodinach

Koeficient propustnosti vodni pary

u<47

Tepelna vodivost (A1o,suchy.
tabulkova stfedni hodnota)

< 0,93 W/m.K

Reakce na ohen

Tfida Al - nehoflavy material

Trvanlivost (pocet cykld) min. 10
Soucinitel mrazuvzdornosti 0,77
Doba zpracovatelnosti min. 90 minut
Pevnost v tahu za ohybu 1,70 N/mm?
Pomér pevnosti tlak/tah za ohybu | 2,94
Penetrace vody 4,2 mm
vosvemats o |228%on
Porovitost zatvrdlé malty > 40 % obj.
po 28 dnech
Sanaéni omitku doporuCujeme kombinovat s metodami vedoucimi

k odstranéni pfi¢iny vihkosti. VyZadejte si odborné poradenstvi, popfipadé
stavebné technicky prizkum a méreni vihkosti. Pro zjisténi vhodnosti pouziti
a zpusobu aplikace kontaktujte technické oddéleni firmy Sanax chemical
construction, kde Vam mohou byt bezplatné poskytnuty dalSi informace pro

zdarné odvlh&eni spodni stavby.

Pfi aplikaci sanaCnich opatfeni vcetné sanaénich omitek je rozhodujicim
Cinitelem volba povrchové upravy. Nevhodnou barvou na sanacni omitku je

vrwve

barvy na latexové &i akrylatové bazi, které uzaviraji péry, nybrz barvy, které
(pFipravky

propoustéji  vodni

S¢ < 0,09 m).

pary

Vydanim této smérnice se stavaji vSechny dfive uvedené technické udaje
o tomto vyrobku neplatnymi.

s minimalni  difuznim

15 kg na 1 m? pfi tloustce 10 mm (suché smési).

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opiraji o naSe nejlepSi znalosti, podloZzené vysledky laboratornich
testl a praktickymi zkuSenostmi. Nicméné, vzhledem k tomu, Ze vyrobek je ¢asto pouzivan mimo ramec nasi
kontroly, nem(zeme rugit za nic jiného nez za kvalitu vyrobku jako takového. Neru¢ime za chyby vzniklé Spatnou

aplikaci, pouzitim po dobé skladovatelnosti nebo Spatnym skladovanim.
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Sanaxni omitka

Vyleh€ena sanacni malta pro vnitfni i venkovni pouziti

Baleni

Skladovani

Ochrana
zdravi

Kontakt

Slozka A: pytel 25 kg.
Slozka B: lahvi¢ka 25 ml.
SloZka B je vZzdy nedilnou soucasti pytlované maltové smési.

Vyrobek skladujte v suchu v originalnich neporudenych obalech - chrarite
pred poskozenim, plsobenim vody a vysoké relativni vihkosti vzduchu. P¥i
skladovani je nutno chranit obé slozky pfed mrazem! Pfi dodrZzeni
predepsanych podminek je skladovaci doba minimalné 12 mésicu.

Prazdné pytle, folie a nespotfebovany material uloZte na statem schvalenou
skladku odpadu.

Pro vice informaci ¢téte bezpeénostni list vyrobku.

Sanax chemical construction s.r.o.
Oldfichovska 194/16, 405 02 Dé&din
WWW.Sanax.cz

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opiraji o naSe nejlepSi znalosti, podloZzené vysledky laboratornich
testl a praktickymi zkuSenostmi. Nicméné, vzhledem k tomu, Ze vyrobek je ¢asto pouzivan mimo ramec nasi
kontroly, nem(zeme rugit za nic jiného nez za kvalitu vyrobku jako takového. Neru¢ime za chyby vzniklé Spatnou
aplikaci, pouzitim po dobé skladovatelnosti nebo Spatnym skladovanim.
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