TECHNICKY LIST SA ’\’A

CeraFix GR

Epoxidova sparovaci hmota pro spary Sifky 3 — 15 mm s vysokou
chemickou a mechanickou odolnosti

Popis

Vyhody

Typické
aplikace

Priprava

podkladu

Michani

Aplikace

CeraFix GR je dvouslozkovy material na bazi epoxidovych pryskyfic, tvrdidla
a mineralnich plniv. Je vhodna pro sparovani obkladd a podlah z keramiky a
pfirodniho kamene v interiéru a exteriéru, zejména u takovych aplikaci, kde je
pozadavek na chemickou odolnost povrchu.

SloZka A je epoxidova pryskyfice, slozka B je tvrdidlo.

e vodonepropustné

e chemicky odolné

¢ mechanicky odolné

e vyborna Cistitelnost

e odolnost vléi UV zafeni a atmosférickym vlivam

e hygienicky nezavadné

e obklady keramické a z pfirodniho kamene

e svislé a vodorovné obklady

e vodotésné sparovani obkladl stén a podlah v interiéru a exteriéru

¢ chemicky odolné sparovani podlah a obklad( v pramyslovych provozech
e hygienicky nezavadné sparovani podlah a obkladl (zdravotnicka

zarizeni, potravinarsky primysl, nadrze s pitnou vodou)

Spary musi byt Cisté, bez prachu, mastnoty &i jinych necistot. Obkladové
plochy a spary nesmi byt béhem sparovani vihké. Sparovani Ize provadét az
po vytvrzeni lepidla.

Teplota slozek musi lezet v rozmezi +15 az +25 °C, pfi teploté vySsi nez +25
°C muze nastat velmi rychly pribéh reakce, ktery vyrazné zkrati dobu
vytvrzeni (10 — 15 minut).

Pridejte slozku B do slozky A a ddkladné promichejte po dobu alespor 2
minut v pomalobézné elektrické michacéce, nez vznikne hladka pasta.

Pomér michani je 100 hm. dilG slozky A : 10 hm. dilt slozky B.

Doba zpracovatelnosti natuzené smési je 70 minut.

Natuzenou hmotu nanaSejte obvyklym zpusobem do spary (napf. stérkou
z tvrdé gumy) tak, aby byly spary dokonale vyplnény. Pfebyte&nou sparovaci
hmotu odstrarite v Cerstvém stavu.

Spary a obklady omyjte po cca 30 — 40 minutach od aplikace nejprve hrubym
rounem namocCenym ve vodé a poté jemnou houbou namocéenou ve vodé.
Myci nacini ¢asto proplachuijte v Cisté vodé.

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opiraji o nase nejlepSi znalosti, podlozené vysledky laboratornich
testl a praktickymi zkuSenostmi. Nicméné, vzhledem k tomu, Ze vyrobek je €asto pouzivan mimo ramec naSi
kontroly, nemuazeme rucit za nic jiného nez za kvalitu vyrobku jako takového. Neru¢ime za chyby vzniklé $patnou
aplikaci, pouzitim po dobé skladovatelnosti nebo Spatnym skladovanim.
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TECHNICKY LIST

CeraFix GR

Epoxidova sparovaci hmota pro spary Sifky 3 — 15 mm s vysokou
chemickou a mechanickou odolnosti

SANA

Zrani

Spotreba

Technické
informace

Cisténi a
udrzba

Obklad je pochozi po 24 hodinach pfi teploté 20 °C, celkové vytvrzeni
sparovaci hmoty nastane po 7 dnech od aplikace. Spary je mozné vystavit

plnému zatizeni az po celkovém vytvrzeni.

Bézna spotieba je vrozmezi 0,4 — 2 kg/m? v zavislosti na $ifce spary a

formatu dlazdic.

Format dlazdic Spara Sitky 3 mm Spara Sitky 5 mm
100x100x6 mm 0,6 kg/m? 1,0 kg/m?
100x100x10 mm 1,0 kg/m? 1,6 kg/m?
200x200x8 mm 0,4 kg/m? 0,7 kg/m?
300x300x10 mm 0,4 kg/m? 0,6 kg/m?
120x240x12 mm 1,2 kg/m? 2,0 kg/m?

Pomér miseni (sloZka A : sloZka B) 100: 10 hm.

Doba zpracovatelnosti pfi teploté +20 °C
(Vysoké teploty urychluji a nizké teploty
zpomaluji proces tuhnuti.)

cca 70 minut (nezpracovavat pfi
teploté nad +25 °C)

Odolnost vicéi otéru

max. 126 mm3

Pevnost v ohybu po uloZeni za sucha 33,7 MPa
Pevnost v tlaku po uloZeni za sucha 84,4 MPa
Smrsténi 0,3 mm/m
Nasakavost ve vodé po 240 min 0,09

Zdravotni nezavadnost kladné hodnoceni
Reakce na ohen tfida E

Poc&atecni smykova pfFidrZznost 16,8 MPa
Smykova pfidrZznost po ponofeni do vody 9,2 MPa
Smykova pfidrZznost po tepelném Soku 7,3 MPa

Doba zavadnuti : tahova pFidrznost

4,2 MPa po 30 minutach

Pracovni naradi ogistéte ihned po ukoné&eni aplikace vodou. Cerstvé lepidlo
pfed zatuhnutim z povrchu obkladu setfete molitanovym hladitkem a umyjte
Cistou vodou. Zatvrdlé zbytky lepidla Ize odstranit jen specialnim gisticim

prostifedkem Nitro fedidlo C6000.

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opiraji o nase nejlepSi znalosti, podlozené vysledky laboratornich
testl a praktickymi zkuSenostmi. Nicméné, vzhledem k tomu, Ze vyrobek je €asto pouzivan mimo ramec naSi
kontroly, nemuazeme rucit za nic jiného nez za kvalitu vyrobku jako takového. Neru¢ime za chyby vzniklé $patnou

aplikaci, pouzitim po dobé skladovatelnosti nebo Spatnym skladovanim.
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TECHNICKY LIST SA ’\’A L

CeraFix GR

Epoxidova sparovaci hmota pro spary Sifky 3 — 15 mm s vysokou
chemickou a mechanickou odolnosti

Latka Koncentrace Hodnoceni
kyselina fosfore¢na do 50 % +
kyselina dusi¢na do 20 % + (zabarveni)
kyselina solna do 37 % +
kyselina sirova do 70 % + (zabarveni)
kyselina mravenci do 5 % (+)
kyselina borita do 10 % +
kyselina octova do 10 % (+)
kyselina mlé&na do 10 % (+)
kyselina stavelova do 10 % +
kyselina vinna do 25 % +
kyselina citrénova do 10 % +
amoniak do koncent. +
hydroxid vapenaty do 20 % +
chlornan do nasyceni +
hydroxid draselny do 50 % +
hydroxid sodny do 50 % +
chlorid hlinity do 30 % +
siran hlinity do 40 % +
chlorid amonny do 10 % +
Chemicka uhIi(.":vitan amonny’ do 50 % +
odolnost dusi¢nan amonny do 50 % +
sulfat amonny do 50 % +
chlorid barnaty do 40 % +
chlorid vapenaty do 40 % +
dusi¢nan vapenaty do 50 % +
siran Zelezity do 30 % +
uhli¢itan draselny do 20 % +
manganistan draselny do 5 % + (zabarveni)
roztok kuchynskeé soli do nasyceni +
sulfat médi do 15 % +
siran sodny do 20 % +
chlorid zine¢naty do 50 % +
solanka +
bezolovnaty benzin +
olovnaty benzin +
benzin (super) +
nafta +
bio-nafta +
kerosin +
motorovy olej +
topny olej (EL) +
téZky topny olej +

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opiraji o nase nejlepSi znalosti, podlozené vysledky laboratornich
testl a praktickymi zkuSenostmi. Nicméné, vzhledem k tomu, Ze vyrobek je €asto pouzivan mimo ramec naSi
kontroly, nemuazeme rucit za nic jiného nez za kvalitu vyrobku jako takového. Neru¢ime za chyby vzniklé $patnou
aplikaci, pouzitim po dobé skladovatelnosti nebo Spatnym skladovanim.
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TECHNICKY LIST SA ’\’A

CeraFix GR

Epoxidova sparovaci hmota pro spary Sifky 3 — 15 mm s vysokou
chemickou a mechanickou odolnosti

Chemicka
odolnost

Vzhled

Baleni

Skladovani

Ochrana
zdravi

Kontakt

parafin +
hydraulicky olej +
silikonovy olej +
olej potravinarsky +
terpentinovy olej +
aceton (+)
butanol (+)
ethanol (+)
isopropylalkohol (+)
petroléter (+)
formaldehyd +
xylén (+)
ethylacetéat do 20 % (+)
benzin na chemické ¢&isténi (+)
alkalicka voda z betonu +
dibutylftalat +
glycerin +
syrovatka +
peroxid vodiku do koncent. +

Pozn.: + = staly; (+) = kratkodobé staly; - = neni staly
Odstiny dle vzorniku.
5 a 10 kg plastovy obal

Vyrobek skladujte v suchu a pfi teplotach +15 az +25 °C. P¥i dodrzeni
skladovacich podminek je zaru€ni Ihita 12 mésict od data vyznaceného na
obalu.

Projevi-li se zdravotni potize nebo v pfipadé pochybnosti uvédomit Iékare. Pfi
nadychani opustit kontaminované pracovisté a postupovat podle pfiznaku. Pfi
styku s kuzi sejmout kontaminovany odév a pokozku oplachnout &istou vodou
a mydlem. Podrazdéna mista oSetfit vhodnym reparacnim krémem. Pfi
zasazeni oCi vyplachovat alespori 15 minut &istou vodou event. pfi nasilné
otevienych vi¢kach, nasledné vyhledat Iékafskou pomoc. Pfi poziti vypit
sklenici vody. Nevyvolavat zvraceni, vyhledat |ékafskou pomoc. Pokud
pfiznaky jakéhokoliv zasaZeni (podradzdéni) vyvolaného kontaktem
s vyrobkem neodezni po poskytnuti prvni pomoci, vyhledat Iékaifskou pomoc.
Pro vice informaci ¢téte bezpecnostni list vyrobku.

Sanax chemical construction s.r.o
Oldfichovska 194/16 , 405 02 Dé&cin
WWW.Sanax.cz

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opiraji o nase nejlepSi znalosti, podlozené vysledky laboratornich
testl a praktickymi zkuSenostmi. Nicméné, vzhledem k tomu, Ze vyrobek je €asto pouzivan mimo ramec naSi
kontroly, nemuazeme rucit za nic jiného nez za kvalitu vyrobku jako takového. Neru¢ime za chyby vzniklé $patnou
aplikaci, pouzitim po dobé skladovatelnosti nebo Spatnym skladovanim.
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