TECHNICKY LIST SA ’\’A v

Elastic 1C

Jednokomponentni elasticka, vylehCena cementova hydroizolaéni
membrana

Vysoce pruzna, jednoslozkova, vylehena hydroizolaéni a antikarbonataéni
PODI membrana uréena k ochrané betonu a zdiva.
opis BT e . . . o
Po smichani s Cistou vodou vytvari jemny, rychle tuhnouci a pruzny pastovity
natér, ktery Ize aplikovat ru¢né nebo strojnim nastfikem.
e interiéry i exteriéry
e hydroizolace a ochrana zakladu staveb
e jzolace mensich stfech, teras a balkonu
Typické o koupelny, sprchy a sanitarni prostory
aplikace e vodotésna vrstva pro bazény (pod obklady), nadrze, jimky a potrubi
e ochrana betonovych konstrukci proti karbonataci a praniku chlorid(
e plochy trvale vystavené vodé, jako jsou hraze nebo zavlazovaci kanaly
e vyrovnani a utésnéni podkladu pfed nanesenim povrchovych vrstev
¢ jednoslozkovy material — k pfipravé staCi pouze voda
o trvale pruzny, pfeklenuje trhliny i pfi nizkych teplotach (az do —20 °c)
e vodonepropustny uz od vrstvy 2 mm, odolava tlaku vody do 5 baru
e rychlé vytvrzeni — nadrze |ze napustit vodou jiZ po 3 dnech
e vyborna pfilnavost k mineralnim podkladiim, moznost nanaseni i na vihky
povrch
Vlastnosti e prodysny (propustny pro vodni pary), nepropustny pro chloridy a radon
e odolny vu¢i siranim, vykvétim, cykllm zmrazovani a tani, uv zafeni i
karbonataci
e nizkad hmotnost a spotifeba — vysoka vytéznost a usporna aplikace
e bez zapachu, vhodny také pro pouziti v uzavienych prostorach
e moznost nanaset ve vysokych tloustkach az do 5 mm v jedné vrstvé
(nastfik)
Hustota sucha smés 0,68 kg/dm?®
vlhka smés 1,1 kg/dm?®
Pfidrznost k podkladu >1,0 N/mm?
Schopnost preklenuti trhlin +23 °C / tfida A4 -20 °C/ tfida A1
Technicke Odolnost vuci tlakové vodé 1,5 bar / 7 dnl - vyhovuje
informace - y J
Propustnost CO, SD>50m
Propustnost vodni pary Ttida |
Pronikani vody v kapalné fazi w3 — nizka
Styk s pitnou vodou Vyhovuje

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opiraji o nase nejlepSi znalosti, podlozené vysledky laboratornich
testl a praktickymi zkuSenostmi. Nicméné, vzhledem k tomu, Ze vyrobek je €asto pouzivan mimo ramec naSi
kontroly, nemuazeme rucit za nic jiného nez za kvalitu vyrobku jako takového. Neru¢ime za chyby vzniklé Spatnou
aplikaci, pouzitim po dobé skladovatelnosti nebo Spatnym skladovanim.
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TECHNICKY LIST

Elastic 1C

SANA

Jednokomponentni elasticka, vylehCena cementova hydroizolaéni

membrana
Pomér michani s vodou 15kg/5,85-6,01
e cca 0,9 kg suché smési na 1 m? pfi tloustce
vrstvy 1 mm
. e doporuéeno aplikovat minimalné 2 vrstvy,
Spotreba ceIT(ové tlouét‘kz cca 2 mm ’
e spotfeba materidlu zavisi na struktufe a
savosti povrchu
TlouStka vrstvy 0,5-1,5 mm (pfi reprofilaci az 5 mm)
Pretiratelnost 2 - 4 hodiny
Aplikaéni Zpracovatelnost 30 - 40 minut (+20 °C az +30 °C)
informace Konecné tuhnuti 3 - 5 hodin
. . 4-8 hodin pokryti dlaZzbou
Nasledne vrstvy 3 dny mechanické zatizeni s tlaku vody
TlouStka vrstvy 0,5 - 1,5 mm pro reprofilaci az 5 mm.
Teplota produktu +5°C az +35°C
Teplota vzduchu a okoli +5°C az +35°C
Relativni vzdudna vihkost 70 % pfi +23 °C
Teplota podkladu min. o +3 °C vysSi nez teplota rosného bodu
Obsah vlhkosti podkladu Mirné vihky
Typické hodnoty — v8echny testy byly provadény pfi teplotnich podminkach 21 °C.
beton:
e prebrousit kotouCem, otryskat piskem nebo vysokotlakym vodnim
paprskem
e odstranit vSechny volné &astice a prach oplachnutim nebo stlatenym
vzduchem
e opravit vSechny poruchy a trhliny vhodnou maltou
zdivo:
Priprava e povrch pfebrousit draténym kartaCem
podkladu e odstranit volné €astice a prach oplachnutim nebo stlatenym vzduchem
e spary vyplnit vhodnou kosmetickou maltou
obecné:
o podklad musi byt Cisty, soudrzny (pevnost v tahu > 1 n/mm?), zbaveny
oleje, mastnoty a jinych necistot
hladké a malo savé podklady je vhodné mechanicky upravit
e pfi aktivnich prGsacich vody je tfeba je nejprve utésnit rychletuhnouci
maltou Plug

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opiraji o nase nejlepSi znalosti, podlozené vysledky laboratornich
testl a praktickymi zkuSenostmi. Nicméné, vzhledem k tomu, Ze vyrobek je €asto pouzivan mimo ramec naSi
kontroly, nemuazeme rucit za nic jiného nez za kvalitu vyrobku jako takového. Neru¢ime za chyby vzniklé Spatnou
aplikaci, pouzitim po dobé skladovatelnosti nebo Spatnym skladovanim.
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Jednokomponentni elasticka, vylehCena cementova hydroizolaéni

membrana

Michani

Aplikace

Aplikace
tkaniny a
pasky

do Cisté nadoby nalijte doporu¢ené mnozstvi vody 5,85 - 6,0 |

pomalu nasypte suchou smés (cca 15 kQg)

michejte pfi nizkych otackach (400—600 ot./min.) po dobu 3 minut, dokud
nevznikne hladka, homogenni konzistence

nechte smés 1-2 minuty odstat a poté znovu promichejte, aby se
disperze dokonale nasytila

v pfipadé potfeby Ize pfidat malé mnoZstvi vody pro upravu konzistence
namichejte jen tolik hmoty, kolik dokazete zpracovat béhem cca 45 minut
pfi aplikaci prvniho natéru Ize pfidat dodateéné malé mnozstvi vody

aplikace rucné Stétcem, hladitkem nebo strojnim nastfikem; valeCkem je
mozna, ale neni doporucena

nanasejte vzdy na pfedem navlihéeny povrch, dokud neni nasycen

u podkladll s vysokym sanim pouzijte vice vody, prebyteéna voda musi byt
odstranéna

prvni vrstva:

nanasejte na vlhky podklad pro optimalni pfilnavost

doporucéena tloustka cca 0,5 mm

material by nemél byt pfilis fidky

pokud prvni vrstva nesedi nebo se zaéne tahnout, nepfidavejte vodu —
podklad je tfeba znovu navihcit

druha vrstva:

prvni vrstva musi byt ¢astecné vytvrdla, alespori 2 hodiny (v zavislosti na
teploté, vétru a vihkosti mize byt az 5 hodin)

povrch lehce navlh&ete a odstrarite pfebyte¢nou vihkost

nanasejte kolmo na smér prvni vrstvy

tloustka druhé vrstvy cca 1,5 mm

celkova tloustka minimalné 2 mm

finalni uprava:

pro hladky a esteticky povrch Ize posledni vrstvu upravit pénovym hladitkem
pfi hydroizolaci bazénu doporu¢eno nasledné zakryti obkladem nebo
ochrannym natérem

vyztuznou polypropylenovou tkaninu TexWrap nebo tésnici pasku
ColfFex HT poloZte do cerstvé nanesené prvni vrstvy natéru a
rovnomérné zatlacCte

prekryjte dalSi vrstvou natéru o tloustce cca 0,5 mm a nechte vytvrdnout
2-5 hodin

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opiraji o nase nejlepSi znalosti, podlozené vysledky laboratornich
testl a praktickymi zkuSenostmi. Nicméné, vzhledem k tomu, Ze vyrobek je €asto pouzivan mimo ramec naSi
kontroly, nemuazeme rucit za nic jiného nez za kvalitu vyrobku jako takového. Neru¢ime za chyby vzniklé Spatnou
aplikaci, pouzitim po dobé skladovatelnosti nebo Spatnym skladovanim.
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Jednokomponentni elasticka, vylehCena cementova hydroizolaéni

membrana

Osetrovani
a zrani

Cisténi a
udrzba

Produktové
informace

Ochrana
zdravi

Dalsi
informace

Kontakt

po vytvrzeni naneste finalni vrstvu natéru dle postupu uvedeného v Casti
~aplikace"

minimalni Sitka tkaniny TexWrap pro oSetfeni spar je 20 cm

ColfFex HT je dodavan v Sifi 120 mm

za horkého a suchého pocasi po zatuhnuti hmoty provadéjte jemné
mlzeni vodou po nezbytné dlouhou dobu

v chladnych, vlhkych nebo Spatné vétranych prostorech prodluzte dobu
vytvrzovani a zajistéte umélou cirkulaci vzduchu

zabranit kondenzaci vihkosti na povrchu nevyzralého natéru

nikdy nepouZzivejte odvihéovace béhem vytvrzovani

vyvarujte se desti a pfimému kontaktu s kapalinou béhem celého procesu
vytvrzovani

michaci a aplika¢ni nastroje omyjte ihned &istou vodou
zatvrdly material odstrante mechanicky

Chemicka baze

smés lehéenych cementd, plniva s pfidavkem
praskovych polymer(

Vzhled

Sedy prasek

Baleni

15 kg

Skladovatelnost

12 mésicl od data vyroby pfi teplotach min.+5°C

-max.30 °C v originalnim obale v suchu a stinu

pfed pouZitim si pfe€ist nejnovéjsSi bezpecnostni listy

obsahuji informace o bezpe¢né manipulaci, skladovani a likvidaci
vyrobku

zahrnuji fyzikalni, ekologické, toxikologické a dalSi udaje

pfi aplikacich s trvalym negativnim tlakem vody nesmi byt na vrstvu
Elastic 1C nanaseny sadrové omitky ani paropropustné natéry
vzhledem k omezené odolnosti proti odéru je Elastic 1C na
horizontalnich plochach vhodny jen pro omezené zatizeni chizi

po aplikaci muze dojit ke kondenzaci, zejména ve Spatné vétranych a
studenych prostorach

kondenzaci Ize omezit zvySenim vétrani nebo nanesenim velmi lehké
omitky na cementové bazi

Sanax chemical construction s.r.o.
Oldfichovska 194/16 , 405 02 Décin, www.sanax.cz

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opiraji o nase nejlepSi znalosti, podlozené vysledky laboratornich
testl a praktickymi zkuSenostmi. Nicméné, vzhledem k tomu, Ze vyrobek je €asto pouzivan mimo ramec naSi
kontroly, nemuazeme rucit za nic jiného nez za kvalitu vyrobku jako takového. Neru¢ime za chyby vzniklé Spatnou
aplikaci, pouzitim po dobé skladovatelnosti nebo Spatnym skladovanim.
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